AGENTE ACONDICIONADOR DE DENTINA. ACIDO POLIACRILICO.
Descripción: Para acondicionar la superficie de unión entre el diente y el material restaurador.

Especificaciones: 

1. Material: Acido poliacrílico.
2. Concentración: entre 10% y 25%.

3. Presentación: frasco gotero entre 5 ml y 10 ml

4. Componente de cloruro de aluminio hexahidratado al 3%

Observaciones: 

1. Envases sellados. 

2. Con fecha de expiración impresa en lugar visible. 
3. Debidamente identificado por el fabricante.  

4. Adjudicar al proveedor que ofrezca el mejor precio por ml.
